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ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 1676/lCiMB/ST/ll
i'1l

Przedmiot badań Szyby zespolone jednokomorowe o budowie
4 Float/16/4ClimaGuard Premium Z argonem

.'\

Zleceniodawca DOBROPŁAST Fabryka Okien i Drzwi PCV
Renata Kaczyńska

18-300 Zambrów, Stary Łaskowiec 4

~u{
1 Rodzaj badań Określenie współczynnika przenikania

ciepła "U" wg normy: PN-EN 674: 1999 "Szkło w budownictwie.
Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda
osłoniętej płyty grzejnej".

Orzeczenie Badane szyby zespolone jednokomorowe o budowie
lub wynik 4 Float/16/4ClimaGuard Premium Z argonem
posiadają współczynnik przenikania ciepła U'-1,OW/m2.K

Podstawa orzeczenia: Raport Z Badania Nr 137.FW.1J.AK z 9.12.2011 r.

Odpowiedzialny
za badanie r. \

KfĘRoWNIK
Zakładu\lechnologii kła

mgr trii Sebas ten Sacha

Kraków dnia, 9.12.2011 r.
Śwżadectwo ważne do 9.12.2013 r.~!
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